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Hodnoceni diplomové prace oponentem
Nézev préce: Elektrické a optické viastnosti tenkych transparentnich vodivych vrstev
Student: Bc. RiiZena SEJHLOVA | sw¥so: | E12N0036P
Oponent: Jifi Rezek
Kritéria hodnoceni préce oponentem Max. body Pridélené body

Splnéni zadani prace (posuzuje se i stupef kvality spinén) 25 25

QOdborna Groven prace 50 50
Interpretace vysledkd a jejich diskuze, pip. aplikace 15 15

Formalni zpracovani prace, dodrzovani norem 10 10

Hodnoceni obsahu a kvality préce, pfipominky:

PedloZena diplomova prace ,Elektrické a optické viastnosti tenkych transparentnich vadivych vrstev® se zabyva vysoce aktualnim tématem
pfipravy a analyzy hlinikem dopovaného oxidu zine¢natého.

Diplomova prace méa celkem 73 stran a je prehledné ¢lenéna do &ty kapitol. Prvni kapitola obsahuje Siroky, ale nikoliv povrchni vhled do
problematiky transparentnich vodivych oxid a rovnéZ papis rlznych depoziCnich metod, pouZivanych pro pfipravu tenkych vrstev. Druha
cast prace se jiz zabyva konkrétné popisem depoziéniho zafizeni a vybojovych podminek, které byly pouZity pro pFipravu tenkych vrstev
hiinikem dopovaného ZnO. Z dileZitych informaci v této kapitole chybi pouze charakterizace pouZiteho terce (chemické sloZeni, rozméry,
Cistota,...). Ve tfeti kapitole jsou popsany pouZité metody pro méFeni viastnosti pfipravenych vrstev. Posledni &ast prace se zabyva popisem
a vysvétlenim vztahl mezi depozicnimi, strukturnimi, elektrickymi a optickﬁmi charakteristikami pfipravenych vrstev.

Prace je psana s velmi dobrou védeckou stylizaci a neabsahuje 7adny preklep. Jedina nepfesnost se abjevuje v textu na strané 24, kde se
autorka odkazuje na obr. 3, ale spravné md byt obr, 5. Grafické zpracovani abrazkdi a graffl je na vysoké trovni — grafy jsou srozumitelné a
snadno ¢itelné r(]jed,i)nou vyjimkou je graf 9 na strané 57, kde neni z obrazku ani popisku jasné, ktera kfivka odpovida rezistivité pred a ktera
rezistivité po zihani).

Vysledky a vztahy mezi jednotlivymi viastnostmi vrstev jsou vysvétiovany pedlivé a »pedagogicky”, Tato nejdlilezit&jsi ¢ast diplomové prace
tedy plsobi konzistentné a ucelené. DosaZené vysledky jsou plivodni a prispivaji k pochopeni sloitych relaci predevsim mezi strukturnimi a
elektrickymi vlastnostmi hlinikem dopovanych vrstey ZnO.

Vzhledem ke skute¢nostem uvedenym vySe doporucuiji diplomovou praci k obhajobé a po zodpovézeni otézek navrhuji hodnoceni vyborng.
V Plzni dne 15.5.20141Ing. Jifi Rezek, Ph.D.
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Dotazy oponenta k praci:

Prosim, aby autorka béhem obhajoby zodpovédéla tyto dotazy:

1.Na strane 55 jsou v tabulce 8 uvedeny hodnoty rezistivity jednotlivych vrstev méfenych étyfbodovou metodou. Je uvedeno, e hodnoty v
tabulce odpovidaji aritmetickému priiméru z pétj méfeni. Je moZno uvést napf, smérodatnou odchylku méfeni? Pokud bylo méFeni
provadéno na rﬁz%y’fch mistech tenke vrstvy, je moZno adhadnout ,uniformitu® rezistivity (napf. ve tvaru ,rezistivita se padél vzorku ménila
méné nez o x %)

2.Druhé otézka se rovnéz tyka tabulky 8. Z ni vyplyva, 7e vrstva o tloustce 72 nm vykazovala rezistivitu 0,94 ?cm a vrstva o tloust'ce 76 nm
rezistivitu 43,2.10-3 ?cm. Je zde tedy rozdil y rezistivité o vice ne? jeden fad, i kdyz zména tloudtky je nepatrnd a témé&F zahrnuta v chybé
méfeni (autorka uvadi nepfesnost £2 nm). Cim by tento velky rozdil v rezistivité mohl byt zplsoben? B

3.Na strané 66 autorka uvadi, Ze transmitance pfipravenych vrstev je pro vinové délky vétsi nez 370 nm okolo 80%. Je moZné uvést (napt.
z elipsometrickych méfenich) i hodnotu extinkéniho koeficientu pro vybranou vinovou délku (napf. 550 nm)? Tato hodnota je totiZ na rozdil
od transmitance nezavisla na tlouSt'ce materialu.

Diplomovou praci hodnotim klasifikaci vyborné (podie asifikani stupnice dané smémici dékana FEL)
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