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1. Proč byla velikost zrn měřena "ručním" způsobem a nikoliv pomocí vhodné obrazové analýzy?
2. Které další metody by se daly použít pro kvantifikaci pórů v případě slinutých karbidů?
3. Z hlediska ekonomičnosti výroby není reálné požadovat nulovou hodnotu poréznosti. Existuje proto nějaká minimální hodnota
četnosti a velikosti pórů ve slinutých karbidech, která z hlediska ztráty požadovaných vlastností je již bezvýznamná?
doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Vysvětlete metodu CT topogram?
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